表1  抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	2卷
	1卷
	1卷


表2  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标称厚度
	GB 13735-2017

	2
	厚度偏差
	GB/T 6672-2001

	3
	拉伸负荷
	GB/T 1040.1-2006
GB/T 1040.3-2006

	4
	断裂标称应变
	GB/T 1040.1-2006
GB/T 1040.3-2006

	5
	直角撕裂负荷
	QB/T 1130-1991


